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Wiercenie rozpoczeto dnia 2010-07-12
Wiercenie zakorcz. dnia 2010-09-03

\Wojewsdzwo: podkarpackie

Sekcja: DE

¢ iniektu zuzyta do cementaci otworu [kg] O
llod¢ zacementowanych metréw w otworze [ 0

Glebokost otworu [
Srednica otworu [mim]

Azymut kata wiercenia (st

Kat nachylenia otworu[st]

16,01
93
2132
80

PROFIL GEOLOGICZNO -CEMENTACYJNY OTWORU NR

Zleceniodawca: Zespot Elektrowni Solina - Myczkowce Sp.z 0.0

12

Rezedna pow. terenu [m nprr] 422,63
Rzedna dna otworu [m nprm] 407,24
System wiercenia mechaniczno - obrotowy
Wykonawca robét MH-GEO

Profil geologiczny Wadochionnost przed cementacia, Cementacja 1 Wadnchionnoss po piemwsze) cementach Comertocy 2 Wadochionnost po dgie] cementach
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